Крахмал—полисахарид, табиғи полимер. Оның жаапы формуласьс (С6Н10О5)п
Табиғатта кездесуі және түзілуі.
Крахмал — целлюлозадан кейінгі табиғатта ең; көп таралғанн көмірсу. Ол өсімдіктерде көп болады. Мысалы, картоп түйінінде 20 %, бидай дәнінде 70%, күріш дәнінде 80% болады. Аса маңызды тағамдық зат.
Крахмал жасыл өсімдіктердщ жапырагында хлоро(^илл дәндершде күн сөулесі катысында су мен көміртек (IV) оксидіненс түзіледі
Глюкозадан синтездік жолмен крахмал түзіледі:
Зерттеулер нәтижесінде крахмал молекуласы α-глюкоза қалдықтарынан тұратыны анықталды
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Қасиеттері. Крахмал — дәмі жоқ, суда ерімейтін, ақ түсті үнтақ. Ыстық суда ісініп, коллоид ерітінді ісрахмал клейстерін түзеді.
Крахмалдың маңызды қасиеті —қышқыл әсерінен гидролизденуі бірнеше сатыда жүреді. Гидролизденудің соңғы өнімі—а-глюкоза:
Крахмалдың құрамындағы альдегид тобы гликозидтік байланысқа аммиактағы күміс (I) оксиді ерітіндісімен әрекеттеспейді.
Крахмалдың анықтау үшін йод ерітіндісі қолданылады. Ол крахмал көк  түске бояйды. Осылайша йод крахмалды, ал крахмал йодты анықтауға пайдаланылады .
Қолданылуы. Крахмал — тамақ қүрамындағы маңызды қоректік Ол — нан, картоп, дән түрінде көмірсулардың басты шикізат көзі есептеледі. Крахмалдың көп мелшерін декстриндер, сірне алу үшін өңдейді. Нанның негізгі бөлімі — декстриндер. кондитер өнеркәсібінде қолданылады. Картоп крахмалынан, інді дақылдардан этил спиртін алады.
Жеңіл өнеркәсілте мата тоқу, кағаз, кеңсе тауарларын өндіруде желім ретінде қолданылады.
Мсдицинада түрлі дәрі-дәрмектер алуға және қоспа түрінде мен жағатын майлар жасауға пайдаланады.
Тұрмыста крахмалды киім-кешек,   т.б. заттарды крахмалдауға пайдаланады
Ол ыстық үтікпен үтіктегенде декстриндерге, одан сірнеге айналып, жұқа жылтыр қабықша түзеді. Ол матаны тез кірлеуден  қорғайды
Алынуы. Өндірісте крахмалды, негізінен, картотан, жүгеріден ,күріштен алады. Ол үшін шикізатты ұсақтап, сумен шаяды. Тұнба түскен крахмалды бөліп алып, жылы ауа ағынында кептіреді.
Крахмалдың биологиялық рөлі. Гликоген. Крахмал өсімдіктерде қоректік заттар қоры ретінде жиналып, ал адам және жануар организмінде ферменттер әсерінен өзгерістерге ұшырайды.

Целлюлоза немесе клетчатка — полисахарид, табиғи полимер, жалпы формуласы (С6Н10О5)п. Молекуласы глюкозадан тұратын ұзын тізбек түрінде болады, п-нің мөні 40 мыңнан жоғары болады.
Табиғатта кездесуі және түзілуі. Целлюлоза өсімдік клеткасының негізгі құрам бөлігі, өсімдіктерде синтезделеді. Целлюлоза клеткаларға беріктік касиет береді. Ағаштардың 40—50%-і, мақта талтшықтарының 90—95%-і және кендір талшықтары, таза мақта, сүзгі қағаздар таза целлюлозадан тұрады.

Физикалық қасиеттері. Таза целлюлоза — ақ түсті, талшықты зат, дөмі, иісі болмайды, суда ерімейді. Крахмал сияқты полисахарид болғанымен, одан қүрылысы және касиеттері женінен айырма-шылықтары бар (10-кесте).
Целлюлозаның ацетаттары жасанды жібек талшығы өндірісінде қолданылады.
Ацетатты талшық. Целлюлоза суда ерімейді, бірақ суды бойына сіңіріп ісінеді. Сондықтан целлюлозаның туындыларын еритін косылыстарға айналдырады. Мысалы, қүрамында екі немесе үш ацетат тобы бар целлюлоза ацетонда ериді, бүл полимердің ерекше маңызы бар. Целлюлоза ацетатын ацетонда ерітіп, кішкентай тесіктер аркылы (филъер деп аталатын) өткізіп, жылы ауамен үрлеп кептіргенде, жіңішке жылтыр жіпке айналады (34-сурет). Бұл жіп ацетатты жібек талшыгы деп аталады.
1. Ацетаттың сыртқы пішіні жібекке үқсас, иілгіш, жылуға төзімді, вискоза мен мактадан тігілген киіммен салыстырғанда киіл мерзімі үзақ, одан жасалынған бүйымдар үйпаланбайды, бүрмені, қырды жақсы үстайды. Кемшілігі — тез электрленеді, суда жуғанда, трихлорэтиленде тазартканда ісінеді. Температурасы 115—120°С суда жууға, үтіктеуге болмайды. Бүған қарағанда триацетатты талшықтардың бірсыпыра артықшылықтары бар: жылуға өте төзімді,205°С-қа дейін жүмсармайды, ағарткышта Ңьюған өзгермейді, созылмайды, кір жуатын ерітінділерде, трихлорәтиленде ісінбейді. Күйе жемейді, бірак үйкелуге нашар, тез электрленеді, қаттылау. Ацетатты талшықтардан, көбіне вискоза, жүн, мақтамен араластырып киім-кешек, ал триацетатты матадан спорт киімдерін тігеді.
2. Целлюлозадан жасанды талшыңтар алудың баска да жолдары бар. Оның мыс түз-дарының аммиактағы ерітіндісін мысты-аммиакты жібек деп атайды. Егер сілтілі ортада күкіртті көміртекпен (СS2) целлюлозаға әсер етсе, целлюлоза ксантогенаты түзіледі. Бүл түз суда ерігіш. Бұдан жасалған жіп вискоза жібі деп аталады. Осы тәсілдер бойынша алынған жібек макромолекулаларының химияльщ күрамы целлюлозаның қүрамымен бірдей. Екеуі де табиғи талшьщтарға үксас: беті тегіс, иілгіш, созылғыш, жылтыр, жүмсак, бірак мықтылығы, өсіресе ылғал тигенде нашар. Сондықтан мүмкіндігінше созуға, үйкеуге, ширатуға, үзақ қыздыруға болмайды. Бірақ құрғатқан кезде беріктігі бұрынғы қалпына келеді.
Целлюлозадан өндірілетін талшық мақта талшығынан кейінгі екінші орынды алады. Талшықтар алу үшін полимердің ерітіндісін металдан жасалған көп тесікті қалпақшалар арқылы өткізеді.
Қолданылуы. Ағаш тектес заттардың негізгі құрам бөлігі целлюлоза құрылыста, ұсталық кәсіпте, сондай-ақ отын ретінде қолданылады. Ағаштан қағаз, картон, этил, метил спирттерін алады. Мақта, зығыр, кендір талшықтарынан жіп иіреді, мата тоқиды. Целлюлоза эфирлерінен нитролактар, кинопленка, оқ-дәрі, пластмассалар, жасанды талшықтар, медициналық коллодий алады 
Мысалы: Қызылорданың целлюлоза зауытында күріш сабанынан сапалы қағаз жасау жолға қойылған, ал Қарағанды полиграфия өндірістік бірлестігі өздеріне қажетті қағазды өздері шығаруға кірісуде.Көмірсулардың тіршілік үшін маңызы зор. Себебі тағам ретінде крахмалы бар дақылдарды пайдаланады жөне жануарларға азьщ ретінде береді. Адам организмінде целлюлозадағы β-глюкоза қалдықтарын ыдырататын ферменттер жок болғандықтан, оны тамаққа пайдаланбайды. Тек күйіс қайыратын малдар мен термиттердің ас қорыту жүйесінде осындай ферменттер белетін микро-организмдер болады. Олар целлюлозамен қоректене береді. Сондай-ақ целлюлоза мен оның өнімдерінен мақта, зығыр, вискозды талшықтар, ацетатты жібек, т.б. жасалған киімдер гигиеналы
