ДИЕН КӨМІРСУТЕКТЕРІ (АЛКАДИЕНДЕР)
. Молекуласында екі қос байланысы бар көмірсутектер диен көмір-сутектері деп аталады. "Ди"—екі, "ен" — қос байланыстың бар екенін білдіреді. Демек, диен көмірсутектері алкендерге карағанда да өте қанықпаған көмірсутектер. Қос байланыстар қатар (1) немесе жай байланыстармен кезектесіп, қосарланып (2), сондай-ақ бір-бірінен алыс орнажюуы (3) да мүмкін. Осыған байланысты оларда изомерлер болады. Диен кемірсутектерінің жалпы формуласы: СпН2п-2. Олар өздеріне сәйкес қаныққан көмірсутек атауларындағы -ан жұрнағы диен  жұрнағы жалғанады.Диен көмірсутектерінің ішіндегі ең маңызды өкілдері: бутадиен-1,3дивинил және 2-метилбутадиен-1,3 немесе изопрен. Оларды
қаныққан көмірсутектерді өршіткі қатысында (Сг2О3, А12О3) дегидрлеу
арқылы алады.
Н3С – СН2 – СН2 — СН3-----Н2С = СН - СН = СН, + 2Н2
бутан
бутадиен-1,3
сн3
            сн3
Н3С — СН — СН2 — СН3--------------Н2С = С — СН = СН2+ 2Н2
2-метилбутан
           2-метилбутадиен-1,3
Аталған диен көмірсутектері каучук (көксағыз) өндірісінде қолданылады. Бутадиенді орыс ғалымы С. В. Лебедев алғаш рет каучук синтезіне  пайдалану үшін этанолдан бір мезгілде әрі дегидратациялау,  әрі дегидрлеу арқылы алған:
ZпО . Ғе2 О 3
2СН3СН2ОН
--------------- Н2С = СН - СН = СН2 + 2Н2О + Н2
бутадиен
Химиялық қасиеттері. 1. Молекуласында қос байланыстары бар болғандықтан, алкадиендерге тән реакция — қосып алу реакциялары.
.Диен көмірсутектерінде әлектрондар тығыздығы атомдар арасына бірдей таралған. Қосылу реакциясы бір қос байланыс арқылы жүрсе,онда 1.2-қосылу деп, ал қосарланған жүйе бүұзылу арқылыжүрсе, онда 1,4 қосылу  деп аталады.
а) Галогенсутектерді қосып алуы. Мысалы:
Н2 С = СН — СН = СН2 + НСІ -> Н3С — СНСІ — СН = СН2
З-хлорбутен-1
      н2с = сн - сн = сн2 + нсі -> н3с - ссl = сн – сн3   2-хлорбутен-2
Жоғарыдағы мысалдардан көріп отырғандарыңдай, қос байланыстар орындарының ауысуы да бірге жүреді.
2) Гидрленуі. Сутекті қосып алуы (гидрленуі) сатылап жүреді: Мысалы:
н2с = нс - нс = сн2 + н2 -» н3с - нс = сн - сн3
бутадиен-1,3
бутен-2
2. Полимерленуі. Диен көмірсутектері молекуласында қос байланыстары болғандықтан, жеңіл полимерленеді, бутадиен жөне изопрен синтездіккаучук өндірісінде шикізат ретінде колданылады:
пН2С = СН - СН = СН2 -> (- СН2 - СН = СН - СН2 -) п
пН2с = с - сн = сн2 -> (- сн2 - с = сн - сн2 -> ) п
сн3
сн3
изопрен
изопренді квксағыз
1930 жылдардың соңына дейін күрамында каучук (көксағыз) болатын өсімдік шырынынан алынатын табиғи кексағызды қолданып келді. Ең бағалысы — Латын Америкасында өсетін Гевея ағашынан алынатын каучук (көксағыз) еді. Зерттеулер табиғи көксағыз — цисполиизопрен екенін анықтады. Кейіннен XIX ғасырдың орта шенінде (Гудьир, 1839 ж.) кексағызды күкіртпен қосып қыздыру арқылы созылғыш материал — резеңке алына бастады. Ал XX ғасырдың бас кезінде өнеркөсіптің өркендеуіне байланысты табиғи көксағызға сұраныс арта түсті. Сол себептен, синтездік көксағыз алу өдістері іздестіріле бастады.
Полибутадиенді көксағыз алудың тиімді әдісін орыс химигі С.В. Лебедев ұсынды. Ол өршіткі ретінде натрийді пайдаланып, бута-диен-1,3-ті полимерледі. Бірақ алынған көксағыз стереореттелмеген болғандықтан, созылғыштығы темен болды. Стереореттелген изопренді кексағызды алу XX ғасырдың 50-жылдарында ғана мүмкін болды.
Көксағызды күкірт қосып қыздыру процесін вулканизация деп атайды, осы процесс арқылы резеңке өндіріледі.
Қазіргі кезде химиялық өндірісте синтездік көксағыз түрлері көптеп шығарылады. Әсіресе қосарланған алкадиендерден алынған резеңкелер суыққа, май мен бензинге төзімділігімен, беріктігімен, созылғыштығымен, тотықтырғыштар мен ультракүлгін сөулелердің өсеріне түрақтылығымен сипатталады.
Диен көмірсутектерінде екі қос байланыс болады, орналасу қарай үш түрге бөлінеді. Ең маңызды диен көмірсутек — молекуласында екі қос байланыс жай байланыс арқылы бөлінген қосарланган көмірсутектер. Бүл көмірсутектердің 1,2- және 1,4-орындарда қосылу реакциясы жүреді.Полимерленуге бейім келеді, көксағыз өндірісінде қолданылады.
